Приложение № 4 к Договору    №______ от «___» _____________2012 г.__

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОАУСОШ №5 станицы Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район

________________ И.Н.Мальцева

Перечень нормативных  документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ

I. Основания и фундаменты зданий и сооружений (комплекс 50 по СНиП 10-01-94)

1. СНиП 2.02.01—83*. Основания зданий и сооружений.

2. СНиП 3.02.01—87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

3. ГОСТ   5180—84.   Грунты.   Методы  лабораторного  определения физических  характеристик.

4. ГОСТ 12071—84.  Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов,

5. ГОСТ 20522—96. Грунты. Метод статистической обработки ре​
результатов определения характеристик.

6. ГОСТ 22733—77. Грунты. Метод лабораторного определении мак​симальной плотности.

7. ГОСТ 12536—79. Грунты. Методы лабораторного гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

8. ГОСТ   12248—96.   Грунты.   Методы лабораторного  определения характеристик прочности и деформативности.

9. ГОСТ 23061—90.   Грунты.   Методы  радиоизотопных измерений плотности и влажности.

10. ГОСТ 25358—82. Грунты. Метод полевого определения температуры.

11. ГОСТ 24846—81. Грунты. Методы измерений деформаций осно​ваний зданий и сооружений.

12. ГОСТ 25100—95. Грунты. Классификация.

II. Каменные конструкции (комплекс 51)

1. СНиП IN22—81. Каменные и армокаменные конструкции.

2. СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
3. СНиП П-7—81*. Строительство в сейсмических районах.

4. ГОСТ 24992—81.   Конструкции  каменные.   Метод определения прочности сцепления в каменной кладке.

III. Бетонные и железобетонные конструкции (комплекс 52)

1. СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.

2. СНиП 3.09.01—85. Производство сборных железобетонных кон​струкций и изделий.

3. ГОСТ 948—84.  Перемычки железобетонные для зданий с кир​пичными стенами. Технические условия.

4. ГОСТ 6665—91.  Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

5. ГОСТ 6785—80**.  Плиты подоконные железобетонные. Техни​ческие условия.

6. ГОСТ 6786—80**. Плиты парапетные железобетонные для про​изводственных зданий. Технические условия.

7. ГОСТ 8020—90.  Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев  канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Тех​нические условия.

8. ГОСТ 8717.0—84*. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия.

9. ГОСТ 9561—91. Плиты перекрытий железобетонные многопус​тотные для зданий и сооружений. Технические условия.

10. ГОСТ 9818—85*. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.

11. ГОСТ   10922—90.   Арматурные   и   закладные   изделия   сварные, соединения  сварные арматуры  и  закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

12. ГОСТ 11024—84*.  Панели стеновые наружные бетонные и же​лезобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

13. ГОСТ 12504—80*. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

14. ГОСТ 12767—94. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.

15. ГОСТ  13015.0—83*.  Конструкции и изделия бетонные и желе​зобетонные сборные. Приемка.

16. ГОСТ  13015.1-81*.  Конструкции и изделия бетонные и желе​зобетонные сборные. Приемка.

17. ГОСТ 13015.2—81* Конструкции и изделия бетонные и железо​бетонные сборные. Маркировка.

18. ГОСТ 13015.3-81* (СТ СЭВ 1363—78). Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве.

19. ГОСТ 13015.4—84. Конструкции и изделия бетонные и железо​бетонные сборные. Правила транспортирования и хранения.

20. ГОСТ 13578—68. Панели из легких бетонов на пористых запол​нителях для   наружных  стен   производственных  зданий.   Технические требования.

21. ГОСТ 13579—78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Техничес​кие условия.

22. ГОСТ 13580—85. Плиты железобетонные ленточных фундамен​тов. Технические условия.

23. ГОСТ   14098—91.   Соединения   сварные  арматуры   и  закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.

24. ГОСТ 17079—88. Блоки вентиляционные железобетонные. Тех​нические условия.

25. ГОСТ 17538—82*. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.

26. ГОСТ 18048—80**. Кабины санитарно-технические железобетон​ные. Технические условия.

27. ГОСТ 18979—90***. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

28. ГОСТ 18980—90***. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

29. ГОСТ 19010—82*. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические требования.

ГОСТ 19804—93. Сваи железобетонные. Технические условия

30. ГОСТ 20213—89. Фермы железобетонные. Технические условия.

31. ГОСТ 20372—90. Балки стропильные и подстропильные железо​бетонные. Технические условия.

32. ГОСТ 21506—87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия.

33. ГОСТ 23279—85. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

34. ГОСТ 23858—79. Соединения сварные стыковые и тавровые ар​матуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

35. ГОСТ 5781—82*. Сталь горячекатаная для армирования железо​ бетонных конструкций. Технические условия.

36. ГОСТ 10884—94. Сталь стержневая арматурная термомеханически и термически упрочненная периодического профиля. Технические условия.

37. ГОСТ 12004—81*. Арматура стальная для железобетонных изделий и конструкций. Методы испытаний.

38. ГОСТ   14098—91.  Соединения сварные арматуры  и  закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.

IV. Металлические конструкции (комплекс 53)

1. СНиП 11-23—81*. Стальные конструкции.

2. СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.

3. ГОСТ 23118—98. Конструкции металлические строительные. Об​щие технические условия.

4. ГОСТ 23119—78. Фермы стропильные стальные сварные с эле​ментами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия.

5. ГОСТ 23120—78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

6. ГОСТ 23486—79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуритана. Технические условия.

7. ГОСТ 25772—83*. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

8. СП 53-101—98. Изготовление и контроль качества стальных стро​ительных конструкций (в дополнение к ГОСТ 23118—98).

V.
Деревянные конструкции (комплекс 54)

1. СНиП 11-25—80. Деревянные конструкции.

2. СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.

3. ГОСТ 8242—88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия.

4. ГОСТ 11047—90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

5. ГОСТ  26138—84.   Элементы  и  детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия.

6. ГОСТ 28015—89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия.

VI.Конструкции из других материалов (комплекс 55) ГОСТ 6428—83.  Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия.

1. ГОСТ 9574—90. Панели гипсобетонные для перегородок. Техниче​ские условия.

VII.
Окна, двери (комплекс 56)

1.  ГОСТ 9.303—84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору 

2.  ГОСТ 111—90 Стекло листовое. Технические условия 

3.  ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия 

4.  ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

5.  ГОСТ 538—88 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

6.  ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

7.  ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия 

8.  ГОСТ 9416—83 Уровни строительные. Технические условия 

9.  ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

10.  ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия 

11.  ГОСТ 24033—80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

12.  ГОСТ 24866—99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

13.  ГОСТ 26433.0—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

14.  ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

15.  ГОСТ 26602.1—99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

16.  ГОСТ 26602.2—99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухе- и водопроницаемости

17.  ГОСТ 26602.3—99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

18.  ГОСТ 26602.4—99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света

19.  ГОСТ 30673—99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.

VIII.
Стеновые кладочные материалы (комплекс 60)

1. ГОСТ 379—95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

2. ГОСТ 530—95. Кирпич и камни керамические. Технические условия.

3. ГОСТ 30629—99. Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

4. ГОСТ 6133—84. Камни бетонные стеновые. Технические условия.

5. ГОСТ 7484—78. Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

6. ГОСТ 8462—85. Материалы стеновые. Методы определения пре​делов прочности при сжатии и изгибе.

IX.
Бетоны и растворы (комплекс 62)
1. ГОСТ 5802—86. Растворы строительные. Методы испытаний.
2. ГОСТ 7473—94. Смеси бетонные. Технические условия.

3. ГОСТ   10180—90.   Бетоны.   Методы  определения   прочности   по контрольным образцам.

4.ГОСТ 10181.0—81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

5. ГОСТ 18105—86*. Бетоны. Правила контроля прочности.

6. ГОСТ 25192—82*. Бетоны. Классификация и общие технические требования.

7. ГОСТ 25820—83*. Бетоны легкие. Технические условия.

8. ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

9. ГОСТ 27006—86. Бетоны. Правила подбора состава.

10.  ГОСТ 28013—98. Растворы строительные. Общие технические условия

X.
Щебень, гравий и песок для строительных работ (комплекс 63)

1. ГОСТ 8267—93*. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
2. ГОСТ 8736—93*. Песок для строительных работ. Технические условия.

3. ГОСТ 9757—90. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

4. ГОСТ 10832—91. Песок и щебень перлитовые вспученные. Тех​нические условия.

5. ГОСТ 12865—67. Вермикулит вспученный.

6. ГОСТ 22263—76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

XI. Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие ма​териалы

 (комплекс 64)

1. ГОСТ 9573—96. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия.

2. ГОСТ   10140—80.   Плиты  теплоизоляционные  из   минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия.

3. ГОСТ 16136—80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия.

4. ГОСТ 16381—77*. Материалы и изделия строительные теплои​золяционные. Классификация и общие технические требования.

5. ГОСТ 22950—95. Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

6. ГОСТ 23499—79. Материалы и изделия строительные звукопогло​щающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические тре​бования.

7. ГОСТ 25880—83. Материалы и изделия строительные теплоизо​ляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

XII.
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия


 (комплекс 65)
1. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.

2. СНиП 3.04.03—85. Защита строительных конструкций и соору​жений от коррозии.

3. ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.

4. ГОСТ 30547—97. Мастика битумная кровельная горячая. Техни​ческие условия.

5. ГОСТ 7415—86. Гидроизол. Технические условия.

6. ГОСТ 10296—79*. Изол. Технические условия.

7. ГОСТ 10923—93. Рубероид. Технические условия.

8. ГОСТ 14791—79. Мастика герметизирующая нетвердеющая стро​ительная. Технические условия.

9. ГОСТ 15836—79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Тех​нические условия.

10. ГОСТ 20429—84*. Фольгоизол. Технические условия.

11. ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизо​ляционные. Классификация и общие технические требования.

12. ГОСТ  25591—83.   Мастики   кровельные  и   гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

13. ГОСТ 25621—83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.

XIII.
Отделочные и облицовочные материалы (комплекс 66)

1. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
2. ГОСТ 862.1—85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Техни​ческие условия.

3. ГОСТ 862.3—86. Изделия паркетные. Доски паркетные. Техниче​ские условия.

4. ГОСТ 862.4—87. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Техниче​ские условия.

5. ГОСТ 4598—86*. Плиты древесно-волокнистые. Технические ус​ловия.

6. ГОСТ 6141—91. Плитки керамические глазурованные для внут​ренней облицовки стен. Технические условия.

7. ГОСТ 6266—97. Листы гипсокартонные. Технические условия.

8. ГОСТ 6787—90. Плитки керамические для полов. Технические условия.

9. ГОСТ  7251—77.  Линолеум   поливинилхлоридный   на тканевой подоснове. Технические условия.

10. ГОСТ 30629—99. Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия.

11.  13996—93.  Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия.

12. ГОСТ   17057—89.   Плитки  стеклянные облицовочные  коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия.

13. ГОСТ 18108—80*. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия.

14. ГОСТ 18958-73. Краски силикатные.

15. ГОСТ 22856—89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

16. ГОСТ  26149—84*.   Покрытие  для   полов   рулонное   на   основе химических волокон.

XIV.
Асбестоцементные изделия (комплекс 67)

I. ГОСТ 18124—95. Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.

2. ГОСТ 30340—95. Изделия асбестоцементные волнистые. Техниче​ские условия.

XV.
Дорожные материалы (комплекс 68)

1. СНиП 3.06.03—85. Автомобильные дороги.

2. ГОСТ 9128—97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром​ные и    асфальтобетон. Технические условия.

3. ГОСТ   18659—81.  Эмульсии  битумные дорожные.  Технические условия.

XVI.
Строительное стекло (комплекс 69)

1. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.

2. ГОСТ 111—90. Стекло листовое. Технические условия.

3. ГОСТ  7481—78.   Стекло  армированное листовое.  Технические условия.

4. ГОСТ  9272—81*.   Блоки  стеклянные   пустотелые.  Технические условия.

5. ГОСТ 21992—83. Стекло строительное профильное. Технические условия.

6. ГОСТ 24866—99. Стеклопакеты клееные. Технические условия.

XVII.
Водоснабжение и канализация (комплекс 40)
1. СНиП 3.05.01—85. Внутренние санитарно-технические системы.

2. СНиП 3.05.04—85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

3. ГОСТ 1153—76*. Кронштейны для умывальников и моек. Тех​нические условия.

4. ГОСТ 8297—96. Ванны чугунные эмалированные. Технические условия.

5. ГОСТ   15167—93*.   Изделия  санитарные  керамические.   Общие технические условия.

6. ГОСТ 18297—96. Приборы санитарно-технические чугунные эма​лированные. Общие технические условия.

7. ГОСТ 23695—94. Приборы санитарно-технические стальные эма​лированные. Технические условия.

8. ГОСТ 3262—75*. Трубы стальные водогазопроводные. Техничес​кие условия.

9. ГОСТ 8411—74*. Трубы керамические дренажные. Технические условия.

10. ГОСТ 1839—80*. Трубы и муфты асбестоцементные для безна​порных трубопроводов. Технические условия.

11. ГОСТ 6942-98. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.

12. ГОСТ 30493—96.   Изделия  санитарные керамические. Типы  и основные размеры.

XVIII.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха (комплекс 4])

1. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
2. ГОСТ 8690—94. Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия.

3. ГОСТ 20849—94. Конвекторы отопительные. Технические условия.

XIX.
Газоснабжение (комплекс 42)

1. СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение.

2. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение.

3. ГОСТ Р 50696—94. Плиты газовые бытовые. Общие технические условия.

XX.
Общетехнические документы

1. СП   11-110—99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

2. СНиП 3.01.01—85*. Организация строительного производства.

3. СНиП 3.01.04—87. Приемка в эксплуатацию законченных стро​ительством объектов.

4. ГОСТ  21.101—97 СПДС.   Основные  требования   к  рабочей документации.

5. ГОСТ 15467—79*. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

6. ГОСТ Р 50779.71—99. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.

7. ГОСТ 20736—75*. Статистический приемочный контроль по ко​личественному признаку. Планы контроля.

8. ГОСТ 21779—82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (СОТГПС). Технологические допуски.

9. ГОСТ 23616-79*. СОТГПС. Контроль точности.

10. ГОСТ 15895—77*. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

11. ГОСТ 16263—70. ГСИ. Метрология. Термины и определения.

12. ГОСТ 16504—81. Система испытаний продукции. Испытания и контроль продукции. Основные термины и определения.

Согласовано
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